TABLA INFORMATIVA PARA PRUEBAS ANTIGRAFITI DE BARNIZ Dint
TRANSPARENTE SUPERDURABLE SOBRE 12 CAPA DE BLANCO

Efectividad de productos de limpieza para los diversos agentes testados.

Agentes testados para la prueba antigrafiti

l-
-

Lapiz de labios Rotulador Rotulador Spray acrilico Spray para
permanente permanente N50 hierro
Limpieza excelente Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza
con alcohol etilico excelente con excelente con excelente con excelente con
+ etasol/ MEK* + etasol/ MEK* + etasol/ MEK* alcohol etilico + etasol/ MEK*

*mezcla 70:30 de etasol:metiletilcetona

Barniz transparente superdurable sobre 12 capa de blanco

AGENTES A LIMPIAR
=
PRODUCTOS <4 :
DE LIMPIEZA = =
Lépiz de labios Rotulador Rotulador Sprally Spr.ay para
permanente permanente N50 acrilico hierro
ALCOHOL ETILICO v X X v X
ETASOL/ MEK* "4 Vv "4 X "4

*mezcla 70:30 de etasol:metiletilcetona
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